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INFORME DE CLASIFICACiÓN

N° ASUNTO/INFORME: P-08-8836/27

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

SANCHEZ SANDOVAL

c/Josep na sin (Hostal Nou)

25680 VAUFONOGA DE BALAGUER (LLEIDAI

NOMBRE DEL PRODUCTO: SUBSTRATOESTÁNDAR DE TABLERODE
PARTÍCULASTRATADO CON IGNIMAD
LA-33

N° TOTAL DE HOJAS

6

(INCLUIDA LA PRESENTE)

. Los resultados del ensayo sólo se refieren al material sometido a ensayo..
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(**) Esta norma de clasificación no representa una aprobación
producto.

del

CLASIFICACiÓN Y CAMPO DE APUCACIÓN

Esta clasificación se ha llevado a cabo de acuerdo con la Norma Europea EN J 350 J -

J :2007. Parte J: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al

fuego.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

REF. MATERIAL

Cl.ASIFlCACIÓNs/n

UNE EN J 350 J - J :2007

(*) y (**1

TABLERO DE PARTícULAS DE
EUROCLASE D, TRATADO CON

IGNIMAD 1A-33

Comportamiento al fuego Producción de humos Gotas en Uamas

8 - S
·1

2 I d
1

O

(*) Los tableros se ensayan auto soportados y a una distancia de 40 mm de las placas
soporte. Apartado 5.2.2.a. '
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Jesús Ballestero Maestu

Responsable Máximo del Ensayo
Zamudio, a 24 de Abril de 2009
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